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レギュラータイプ

ライクラ®T-127 / T-127Cファイバー

ロングセラーとして広く支持されています。
T-127/T-127Cは、当社が製造するライクラ®ファイバーのレギュラータイプで、
クモの糸のように細い11デシテックス（T-127C）から、最も太い3730デシテック
ス（T-127）まで幅広い繊度バリエーションを有します。
高性能、高品質、安定した供給体制によりライクラ®ファイバーのロングセラーと
して、数多くのお客様から多大なるご支持をいただいております。
T-127は白度保持性に優れたダル（ホワイト）糸、
T-127Cは透明で汎用性の高いタイプになります。

繊度バリエーションが豊富な
ロングセラー

張力をかけるとソフトセグメントの鎖は伸び…

…引っ張る力がなくなると、元の状態に戻ろうとします。

ライクラ® ファイバーの自然な状態。
鎖状になったソフトセグメントが不規則にからんでいます。

ソフトセグメント　　ハードセグメント

分子構造からみた伸縮イメージ

インナーウェア

ぴったりフィットして
ボディラインを美しく

ストッキング・靴下

レッグウェアに
快適な着心地を提供

スポーツウェア
水着

優れたストレッチ性で
カラダの動きを妨げない

ファッション衣料
全般

動きやすく、すっきりとした
シルエット

伸縮性テープ
紐など衣料資材

優れた伸縮性を付与

紙おむつなど
衛材用品

自在に伸縮して、
肌に優しくフィット

ライクラ®ブランドの使用について

ライクラ®ファイバーを使用した生地や衣類には、
ライクラ®ブランド（ハングタグ・ロゴ）のご使用が可能です。
詳細は当社営業担当者までお問い合わせいただくか、
当社ウェブサイトをご確認ください。

伸縮機能のしくみ

ライクラ®ファイバーは、一般にポリウレタンと分類される合成繊維（海外ではス
パンデックス、エラスタンとして一般呼称されます）に 属し、技術用語ではセグメ
ント化ポリウレタンと呼ばれます。
それは柔軟性のある「ソフト」セグメントと、硬い「ハード」セグメントが結合した
構造からなり、持続的な伸縮性を備えています。


